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LES CEUVRES D'ART ET L'HUMIDITE

UNE RELATION DELICATE

Peinture écaillée, paprer gondolé,

bois fissuré sont les symptomes

que manifestent les euvres d’art lorsque

le torchon brile dans leur

relation avec 'humidité.

par Colette Naud
-

Qu'clle soit conservée dans
un musée ou 4 la maison, une
ceuvre d’are reste une meuvre
d'art, er les matériaux dont
elle est constituée (roile,
papier, bois, etc.) réagissent
de la méme fagon a environ-
nement. Toutefois, dans les
maisons, on Ne retrouve pas
tout le dispositif mis en place
dans les musées pour contrbler
les variations d'humidité.
Quels risques les ceuvres
encourent-elles dans une mai-
son privée et comment peut-
on les soustraire aux effets
néfastes des trop grandes
variations d"humidicé ?

TROP OU PAS ASSEZ
Chacun sait que "humidité est
plus élevée dans les maisons
en été qu'en hiver. Il n'y a
qu'd penser aux tiroirs qui
coincent, au bois qui gonfle,
au papier qui gondole. Par
contre, le reste de 'année, le
chauffage vient réchauffer
et assécher I'air. Dans un cas
comme dans 'autre, le résultat
est le méme: le mauvais con-
trile de "humidité provoque
I'inconfore des personnes... et
des

A moins de 35% d'humidité
relative, on dit que 'air est sec.
I.'hiver, le chauffage réduit
I"humidité dans les maisons 2
25%, voire a4 15% ct méme
10%. Autant dire le désert!
Dans ces conditions, si les
matériaux n'ont pas |'espace
pour s'adapter aux variations
et §1 ces variations sont trop
subites, des détériorations
peuvent apparaitre : fissures
et fentes dans le bois ¢t les
ivoires, déchirure du papier de
certaines ceuvres, erc.

Er si par malheur I'ceuvre est
accrochée au-dessus d'un foyer
ou est posée prés d'un radia-
teur, elle aura en plus a encais-
ser des variations importantes
de température et d humi-
dité: on verra se craqueler la
peinture, apparaitre des soulé-
vements, ¢t quoi d’aucres
encore. Des meubles fragiles
peuvent souffrir aussi d'une
telle proximité avee une source
de chaleur (soulévement du
placage, fendillement, etc.).
Autre malheur fréquent: les
petites lampes 4 tableau accro-
chées au-dessus des cadres et
qui asséchent la zone qu’elles
éclairent.

L. éé, I'air est trés humide, voi-
sinant les 65 % pour atreindre

Le cété de ce coffre sur pied du
Musée de Charlevoix a fendu a
cause des variations du taux
d'humidité.

Photo : Michel Elie, CCQ
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Les déformations de ce fusain sur papier, Adolescent endormi
d'Ozias Leduc, sont causées par I'humidité, Cette ceuvre fait
partie de la collection du Musée du Québec.

Photo : Michel Elie, CCO
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parfois des taux extrémes de
B0% a 83 % d’humidité. Les
matériaux s'adaprent alors
i certe humidité en prenant
de "expansion. Si les ceuvres
subissent une contrainte, les
risques sont alors grands de
voir se produire des déforma-
tions. On appelle contrainte
tout ce qui empéche les maté-
riaux d'évoluer librement
sclon les variations de Mhumi-
dité : un cadre trop érroit pro-
voquera le gauchissement du
chdssis d’un tableau et la
déformarion de la roile, une
ceuvre sur papier gondolera si
elle n'est pas correctement
encadrée.

De plus, dés qu’on atteine
63 % d’humidité, les risques de
voir apparaitre des moisissures
grandissent, 1l n'est pas rare de
voir des taches de moisissure
défigurer des pastels. Sitde que
I'humidité redescendra @ moins
de 65%, le développement des
moisissures s'arrérera, mais les
spores demeureront dans 'ob-
jer et se réacriveront si les
conditions leur redeviennent
favorables (forte humiditcé,
obscurité, faible circularion
d’air).

Pour les objets qui n'absor-
benr pas 'humidité (pierre,
céramique, verre), les risques

sont moindres puisqu’ils ne




s‘adaptent pas au milicu
ambiant. Les métaux craignent
toutefois excés d'humidicé; il
provogue la rowille du fer, la
corrosion du bronze, du cuivre,
I'me Faible humidité leur
convient parfaitement.

La température joue aussi un
rdle important en raison, sur-
tout, de sa relation avec
Mhumadité. Lair chaud retient
plus de vapeur d'eau que Mair
froid. On le constate en hiver
lorsque 'air chaud de I'incé-
rieur entre ¢n contact avec
la surface froide des vitres sur
lesquelles se forment de la
condensation. De la conden-
sapion sur un objer entraine
souvent 'appurition de
taches ou de cernes d"humi-
dité. Lorsque la température
est froide, les objers devien-
nent plus cassants: des vibra-
tions gqui nauraient causdé
aucun probléme en éeé, alors
que les matériaux sont sou-
ples, peuvent provoquer des
catastrophes en hiver!

DES PRECAUTIONS A PRENDRE

Il va de soi qu'on ne peut cli-
matiser sa maison comme le
font les musées, mais quel-
ques précautions peuvent
réduire les rsques,

Certains endroits d'une mai-
son sont, en général, plus
humides (sous-sol, murs exté-
ricurs) et d'autres plus secs
(grenier). On évitera done de
placer une ceuvre sensible dans
ces licux ob les conditions
d'humidité ou de sécheresse
risqueraient de Mabimer,
Surchauffer la maison est né-
faste aussi bien pour les per-
sonnes que pour les objets.
Chaque degré de température
que 'on abaisse permer de
gagner 3% d'humidieé, Chacun
s'en porte micux et les reuvies
AUSSL

Plus les changements d humi-
dité sont rapides, plus les ris-
ques sont grands de voir se
produire des dommages. Une

variation lente permert a l'ob-
jet de s"adaprer peu i peo i de
nouvelles conditions, On peut
ralenrtir la viresse des flucrua-
tions de différentes fagons:
par exemple, en remerrant
le chauffage graduellement a
["auromne afin d'éviter les
changements trop rapides
de température et d"humi-
dité; ou encore en évitant de
placer les tableaux au-dessus
d'une cheminée, d'un radia-
teur ou en plein soleil i ils
cuiront!

Il est possible aussi d'éviter
aux euvres des contraintes,
Par exemple, elles ne doivent
pas érre encadrées dans des
cadres wrop érroies e il est pré-
térable d'utiliser un passe-
partout de tvpe muséal (char-
niéres). Enfin, il faur savoir
gu'une euvre conservée dans
un encadrement sous verre
réagira plus lentement aux
variations. La vitre ne doit
cependant jamais érre en
contact dircet avee Meeuvre,
Dernier conseil : lors d'un
déménagement, il faut bien

ONTHONSNE AU S0V,

ljﬂl"?ﬂ .BI._MII'.IHT_I‘. Arcllivﬂl]up d'hrﬂam-ﬂi:r:

Ce détail du tableau catéchistique de M= Blanchet (18454-1847),
provenant des llets-Jérémie, sur la Céte-Nord, présente des cernes
et des déformations provoqués par I'humidité.

Photo : Michel Elie, CCQ

emballer les ceuvres et attendre
qu'elles se soient acclimarées
d leur nouvel environnement
avant de les déhaller et de les
mampuler.

Si I'are est érernel, son expres-
sion subit les affres du temps
tout comme nous. Soignons-
les hien et nous vivrons plus
longtemps en leur compagnie !
L

Colette Naud est restauratrice de
peintures au Centre de conserva-
tion du Québe.

POUR PLUS D’ INFORMATION

Le Centre de conservation du Québec a publié une brochure
de 28 pages intitulée Le montage et lencadrement des euvres sur
papier, de Susanne Marie Holm. Le coit est de 5%.

Information: (418) 643-7001,
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