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UNE VRAIE BEAUTE
DE PIERRE ARTIFICIELLE

par Isabelle Paradis
-

L 18 avril 1946, les sceurs
Augustines de la Miséricorde
de Jésus décident de précer un
terrain 4 la Ville de Roberval
dans le but d'y faire éniger une
statue du Christ-Roi. Une
souscription populaire auprés
des Robervalois et des pa-
FOISSCS CNVITONNantes permet
de financer le monument, La
réalisation en est confiée au
sculpteur Alfred Laliberteé,
alors dgé de 71 ans.

. artiste choisit de représen-
ter le Chrst vétu d'une
tunique, 4 la maniére d'un roi
mérovingien. Liconographie
peut €tre associdée A saint
L.owis en rason du scepire et
de la couronne ornés d'une
fleur de lys. Le socle rectan-
gulaire est décoré d'une croix
en relief portant Uinscription:
« Christ-Rot régnez sur nous »,
Cerre wwuvre sera 'une des
derniéres du sculpteur et la
deuxieme qu'il a exécurée
pour la région. En 1925, il
avait en effer réalisé deux
lions en granit qui oment tou-
jours le porrail d’entrée
du Parc Price a4 Arvida, 2
Saguenay.

Peu de rensecignements sont
disponibles sur la réalisation
de N'weuvre., Selon Oderre
L.egendre, ni¢ce de Laliberté,
le sculpreur aurait confié le
moulage et le coulage de la
sculpture a atelier de sta-
tuaires modeleurs T, Carli-
Petrucci, avec qui il avait sou-
vent collaboré, La relation
qu'il entretenait avec ces
statuaires italiens érae déja
bien érablie : au wurnant du
XX sigcle, lors de son passage
comme érudiant au Conseil

[abondante production du sculpteur Alfred Laliberté ne compte que

trois auvres en pierre artificielle, un matériau de substitution qui
nécessitait une technique de moulage particuliére. Parmi elles, la statue

du Christ-Roi de Roberval, récemment restaurée.

La Ville de Roberval a profité de ia restauration de I'ceuvre pour mettre le site en valeur.

Photo : Jean-Luc Gagnon
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Souvent confondue avec le plitre, la pierre artificielle est un
matériau de substitution utilisé principalement pour des ceuvres
extérieures. Dans ce cas-ci, elle imite le marbre.

Phota: Isabelle Paradis

Le socle, particuliérement dégradé, a nécessité une restauration
majeure par un sculpteur-magon, sous la supervision du Centre de
conservation du Québec.

Photo: Isabelle Paradis
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des ares et manufactures duo
Monument national, Laliberté
avait suivi des cours avec
Alexandre Clarli.

UN MATERIAU INHABITUEL
La particularité de la sculprure
du Christ-Roi tienr 4 son maré-
riau, la pierre artificielle, qui
imite ici le marbre. Seuls deux
autres monuments de Laliberté
ont éité réalisés avec ce maré-
riau: celur de 'abbé Bélanger
(1932) et celui de Jean Rivard
{1935), rous deux i Plessisville.
La plupart de ses aeuvres sont
en effet en bronze avec des
socles en granit, des marénaux
chers mais qui résistent bien i
nos conditions hivernales.
Dans le cas du Christ-Roi de
Roberval, le choix de la pierre
artificielle érait probablement
économique: ce matériau est
plus abordable que la pierre
importée d'lalie.

L utilisation de la picrre arcifi-
cielle est apparue au Québec
avec larnvée des immigrants
italiens vers le milien du
XIX: siegcle. De nombreux
sculpteurs ont alors créé des
ateliers de statuaires mode-
leurs, principalement dans la
région de Monrréal, mais éga-
lement 3 Québec. Les familles
Baccerini, Catelli, Barserti,
Rigali, ainsi que les plus
connues, les Petrucer er Carli
— donrt les euvres se retrou-
vent partout au Québec —, ont
su conserver cette tradition et
lont perpérude sur trois géné-
rations de sculpreurs,

La pierre araficielle est un
matériau de subsorution urili-
s¢ principalement pour des
weuvres extéricures. Elle esc
souvent confondue avec le
plitre, qui ne s'emploie qu’a
intéricur. La pierre artficiclle,
une sorte de béton, est éeale-
ment appelée fausse pierre,
similhipierre, pierre factice,
poudre de pierre ou pierre
moulée. Elle est composée de
divers produits selon que 'on

veut imiter le marbre, le cal-
caire ou le gramit.

Les ateliers de sculpreurs ita-
liens, de eradition plutdre artisa-
nale, n'ont pas laissé beaucoup
d'écrits sur leur rechnique et
sur les matériaux emplovés.
faur donc se référer aux rexres
de cerrains chimistes et ingé-
nieurs qui ont participé au
développement des premiers
ciments et aux analyses scien-
tifiques acruelles  pour
connairre la constitution de la
pierre artificielle. En général,
il s'agit d'un composé de
chaux (aérienne ou hydrau-
lique) et de charges telles que
des poudres de pierre (marbre,
calcaire, quartz) et parfois des
ciments naturels (pouzzo-
lanes), des tuiles pilées er des
résidus industriels (sable de
fonderie, clinker ou cendres
volantes). Ces additfs ont
pour fonction d'augmenter
I'hydraulicité du mélange, soit
sa rapidité de prise er sa dureté.
Dans le cas du Chnst-Ro, les
analyses de I'Institut canadien
de conservation ont confirmé
la présence d'un hant trés fin 2
base de caleite {chaux) ainsi
que des charges de quarez et
de mica blanc.

Le procédé de fabrication des
azuvres moulées en pierre arti-
ficielle consiste 4 réaliser un
moule en plusicurs pidces 2
partir d'une euvre en plitre.
Aprés qu'on a coulé le mé-
lange, on insére des tiges
méralliques aux endroits
appropnds avant la prise com-
pléte. Une fois la sculprure
démoulée, certaines parties
délicates moulées a parre,
comme les mains ou les artri-
buts, sont jointoyées a 'aide
de tiges méralliques et de
mortier.

On associe souvent la pierre
artificielle aux ceuvres faites
en séric. Bien qu’elle ait
effecuvement été emplovée
pour cet usage, la pierre artifi-
ciclle a aussi éeé utilisée par



plusicurs sculpreurs, tels
qu'Olindo Grartton, Louis-
Philippe Hébert ou Henri
Hébert, qui en ont fait des
CEUVTCS UNIUes,

REMISE EN VALEUR

Située sur la rue Brassard, prés
de 'Hérel-Dicu de Roberval,
la statue du Christ-Roi est
longtemps passée inapergue,
malgré ses six métres de haut.
Au fil du remps, les intempé-
ries et le mangue dentretien
ont terni sa silhowerte
blanche. La Ville de Roberval
@ Ll:ll'll.' li(‘n'ill\" 1|g‘ |;I remertre
en valeur.

Avant le débur des travaux, le
monument — en particulier son
socle = étair fortement déré-
rioré, L.es moisissures et les
dépirs de pollution avaient
grisonné la surface. Certaines
parties menagaient de tomber
sous 'effer de 'effritement du
matériau et des fissures,

A I'été 2006, la surface du
socle, trop dégradée pour étre
conservée, a été refaite sur
une épaisseur de 6 4 8 cm,
L'analyse du matériau a per-
mis d’identifier une cause pro-
bable de la dégradation du
socle @ la raille des granularts,
trop fine et homogéne, aurait
affecté la cohésion du marté-
nau, La réfection de la surface
a imposé urilisation d'un
mélange de ciment micux

adapté — a base de chaux =, de
ciment Portland blanc et de
poudre de marbre de raille
variée.

En meilleur état que le socle,
la sculpture a nécessité des
travaux moins importants. La
surface, couverte de taches
végdrales et de pollution, a éeé
netrovée A ean 4 faible pres-
sion et la micro-abrasion a per-
mis d'enlever les dépoes de
pollution. Les fissures ont été
comblées et les joints des
{bras,
sceptre er globe) ont éré

pitces assemblées
consolidés avec des coulis de
chaux.

Une bonne maitrise de la
technique du moulage et de la
fabrication de ce type d'azuvre
a sans aucun doute permis de
conserver certe sculprure de
Laliberté qui ne présentaic pas
de fissures et d’éclatements
provoqués par la rouille des
armatures méralliques. Ces
altérations sont pourtant
typiques des sculptures en
pierre artificielle. Alors que
Ces @uvres sont souvent
peintes pour dissimuler les
joints du moule et les défaurs
de surface, dans le cas du
Christ-Roi, on peur 4 peine
voir les traces du moulage,
méme de pres.

On a profité des travanx pour
restaurer la cloture de fer

forgé er aménager un espace

Conservation ||| IIGEG

Le Christ-Roi est 'une des derniéres ceuvres réalisées par le
sculpteur Alfred Laliberté, alors 4gé de 71 ans.

Photo: Le Petit Journal, @ mars 1947, Bibliothéque et Archives
nationales du Québec
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vert autour du monument. Un
panneau explicarif, un banc de
parc ¢t de nouveaux Il]lﬂr’il-
daires onr éré ajourés. Le
monument du Christ-Ron est
redevenu attrayant non seule-
ment pour les piétons, mais
aussi pour les eyclistes qui
empruntent la Véloroute des

juste
devant. Une belle occasion de
faire une pause afin d’admirer

Bleuetrs, qui passe

cerre singuliére
d’Alfred Laliberté.
-
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